Capa

Espelho: chuva de prata

Conheca detalhes dos dois processos de fabricacao
do material refletivo que encanta usuarios

Dario de Freitas

undamental em uma residéncia e com-

plemento indispensiavel como peca de de-

coracdo, o espelho estd em todo lugar. Nos
automoéveis e em outros veiculos de transporte ele é
elemento de seguranca. Como se percebe, sem ele, o
espelho, nio se vive com conforto.

Espelho, em sua origem, é vidro. E o segredo de
sua reflexao estd na prata aplicada na superficie. O Vi-
droplano foi conferir de perto como ele é fabricado.
O resultado dessa pesquisa, o leitor confere a partir

desta pagina.

Desde os primordios

A reflexao da superficie da agua inspirou a fabri-
cacao do primeiro espelho. Nos despojos da civiliza-
¢ao Badariana, no Egito, préximo ao rio Nilo, foram
descobertos espelhos de cobre deixados pelo homem
primitivo no quinto milénio antes de Cristo.

No final do século 17, surgiram as primeiras pecas
similares aos que temos hoje. Fabricados pelos arte-
sdos de Veneza, na Italia, eles eram feitos de vidro co-
berto por uma fina camada metdlica refletora. Gracas
ao seu brilho, foram considerados verdadeiras joias e
podiam ser encontrados apenas nos castelos das rea-
lezas, significando, assim, um sinal de nobreza.

Em 1835, o quimico alemao Justus von Liebig des-
cobriu o processo quimico de formacio de camadas
metalicas de prata. Hoje, existem dois processos para

a fabricacao do espelho: galvanico e copper-free.

O espelho nasce em grandes chapas de vidro, é
Refletindo: a aplicacao da prata faz formado a partir do sanduiche vidro, prata (camada
O vidro se tornar espelno intermedidria) e tinta. E a prata que promove o reflexo
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das imagens, visivel através do vidro transparente e

protegida pela tinta. Portanto, quando olhamos para o

vidro, a camada de prata metalica reflete a nossa

imagem.

1

Primeiro, o vidro recebe agua e 6xido de cério e passa
por maquinas de polimento, gerando, assim, riscos im-
perceptiveis que tém como fungdo aumentar a area de
adesao da prata.

Em seguida, a chapa de vidro é lavada e limpa para ini-
ciar a aplicacdo da prata sobre a superficie do vidro pla-
no. Aqui, a superficie do vidro é sensibilizada com es-
tanho.

Depois, aplica-se, em forma de solucdo (mistura entre
um metal e a agua), a prata sobre a superficie do vidro.
Como num passe de magica, a chapa transparente
transforma-se em espelho.
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Processo de fabricacdo do espelho galvanico

Pré-aquecimento

Fabricacdao com cobre: processo galvanico

Um dos métodos mais difundidos no mundo para a fabricagdo de espelhos é o galvanico — utilizam-se camadas metalicas
de prata e cobre juntamente com uma tinta protetora. Acompanhe a produgao:

Sobre a camada de prata é colocada uma camada de
cobre. Nos espelhos galvanicos, o cobre é respon-
savel por proteger a prata (evita a oxidagao).

Apés essa fase, € necessario proteger os metais co-
bre e prata. Entéo, é aplicada a tinta protetora com co-
res diferentes.

Depois da pintura, o espelho passa por uma limpeza fi-
nal e recebe, no lado opaco, as marcagdes de logo-
marca, nimero de lote e recomendacdes finais.

12 cortina de tinta
22 estufa
Resfriamento
Limpeza

Saida
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Sem cobre: processo ‘copper free’

O processo copper-free € mais recente — durante a fabricacdo dos espelhos utilizam-se camadas
metdlicas de prata, agentes passivadores de ligamento e tinta protetora.

O vidro recebe agua e 6xido de cério e passa por maquinas de polimento, gerando, as-
sim, riscos imperceptiveis que tém como funcdo aumentar a area de adeséo da prata.

Fotos: Dario de Freitas

A chapa de vidro é lavada e limpa para iniciar aplicacao da prata sobre sua superficie.
Aqui, a superficie do vidro é sensibilizada com estanho e paladio — isso diferencia o
processo copper-free do galvanico, que nao possui esse elemento quimico. Os dois
elementos quimicos aumentam a capacidade de aderéncia do vidro.

Aplica-se, em forma de solucdo (mistura entre um metal e a 4gua), o nitrato de prata
sobre a superficie do vidro: a chapa transparente transforma-se em espelho.

A prata aplicada é protegida por um produto quimico. Nesse processo, é feita a pro-
tecdo da prata e a substituicao do cobre — nos espelhos galvanicos, ele é responsavel
por proteger a prata.

Apos essa fase, protege-se a prata. Assim, sao aplicadas duas camadas de tinta pro- :
tetora com cores diferentes. Como complemento da pintura, € aplicado um filme de re-

sina que ajuda a aumentar a resisténcia mecanica da superficie pintada. Essa camada

é curada por luz ultravioleta (UV).

Todo o processo de fabricagao de espelho foi fotografado na linha de produgéo da Cebrace, na Unidade Cagapava, em S&o Paulo.
Camadas
caracteristicas 22 camada de tinta protetora

12 camada de tinta protetora

Resina

protetora Camada passivadora

Camada de prata

Camada sensibilizadora

Vidro
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DURANTE A FABRICACAO

Galvanico

® Nao utiliza fixacao adicional

® A protecao da prata € feita por cobre metdlico

* Geralmente, nao recebe a camada de protecio
com resina de cura UV

‘Copper-free’

° Utilizacao do paladio na sensibilizacao

® Protecao da prata e retirada do cobre

® Utilizacao de tintas mais limpas — sem metais

pesados como o chumbo

O que faz a diferenca
Os processos galvanico e copper-free sio seme-
lhantes. Porém, existem pontos de diferenciacao. Se-
gundo Antenor Robles, gerente de Producio da Guar-
dian do Brasil, o copper-free nao utiliza o cobre como
protetor da prata. “A protecao ¢ feita por uma solucao
inerte que, aplicada sobre a prata, evita sua oxidacao
e da boa aderéncia a tinta”, explica. Portanto, o
copper-free proporciona ao espelho maior protecao
da prata, evitando, assim, o aparecimento de mancha.
A durabilidade do espelho ¢ afetada também pela
maneira como o produto € processado (lapidacio,
bisoté, estado de conservacao dos rebolos, ajustes de
processo e pH da agua de refrigeracao) e instalado,
conforme explica Alcino Sobral, gerente de producao
da Valéria Vidros. “O melhor espelho do mundo, se
for malmanuseado ou mal-instalado, apresentard oxi-
-

dacao”, diz. ) e

Vocé sabia...

... que todo o
processo de
fabricacao do

espelho leva de
20 a 25 minutos?

Insumos para espelhacao

Sabe-se que, apos a aplicacdao da prata no es-
pelho, sio colocadas camadas de tintas res-
ponsaveis pela protecio do elemento qui-
mico (a prata). A Fenzi, fabricante de insu-
mos para espelhacio desde 1941, produz as
tintas anticorrosivas Duralux, que podem ser
utilizadas na fabricacio dos espelhos galva-
nicos e copper-free. Segundo a empresa, com
a aplicacao do produto, o espelho nao é ata-
cado pela corrosao causada pela dgua e sua

vida util torna-se indefinida.



Divulgagéo Valéria Vidros

Impressos: tambéem podem ser espelhados

Zezinho Gracindo / Guardian

Casa Cor SP 2007
ambiente da arquiteta
Glaucia Taraskevivius

No mercado

O mercado brasileiro dispoe de espelhos de boa
qualidade, fabricados a partir das duas tecnologias —
galvanico ou copper free. A Cebrace oferece as linhas
Optimirror (copper free) e Mirage (galvanico) em cha-
pas de tamanhos 3,21 x 2,00/ 2,20/ 2,40 m e nas es-
pessuras 2, 3, 4, 5 ¢ 6 mm.

A Guardian produz espelhos copper-free nas linhas
Espelho Guardian e Espelho DiamondGuard. A pri-
meira é fabricada em chapas de 3,21 x 2,20/2,40 m e
nas espessuras 2, 3, 4, 5 e 6 mm. Resistente a riscos, o
DiamondGuard € produzido somente nas espessuras
6, 12 e 15 mm e em chapas de 3,21 x 2,20 m.

A Valéria Vidros, fabricante de espelhos hd cin-
quénta anos, atua no mercado com espelhos de tama-
nhos 3,21 x 2,00/2,20 m nas espessuras 2, 3, 4, 5 e 6
mm, além da linha Decore, com espelhos em varios
padroes de vidro impressos e em vidros acidados

também.

Seguranca em primeiro lugar

Para garantir a qualidade do espelho e a satisfacao
do consumidor, € preciso levar em conta varias con-
sideracoes definidas pela Associacio Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) na NBR 15198. Essa norma,
vigente desde marco de 2005, contempla a instalacao
e beneficiamento do espelho de prata.

“A norma foi consolidada com a idéia de colocar,
num Unico instrumento, toda a experiéncia dos fabri-
cantes de espelhos, beneficiadores, vidraceiros e fabri-
cantes de adesivos para fixacao de espelhos em um
documento com um objetivo Unico”, explica Remy
Dufrayer, engenheiro de Aplicacdes de Produtos da
Cebrace. “Dessa forma, a instalacio de espelhos se
torna mais profissional ao mesmo tempo que se au-
menta a seguranca dos usudrios e dos instaladores e
garante-se a durabilidade do espelho.”

Existem duas formas de fixacio de espelhos: me-
canica (botao francés, parafuso ou moldura) e quimica
(fixacado com adesivos quimicos). Se optar pela se-
gunda, atenciao ao produto a ser utilizado: nao deve
conter solventes organicos, silicone de cura acética ou

adesivos nao-elastoméricos (cola branca e similares).
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Para uma instalacao correta

A superficie que recebera o espelho Parede lado
deve estar isenta de umidade, isola- L interno seca
da termicamente e oferecer resistén- Parede lado
. . externo, com =k
cia para suportar o peso do material. impermeabilizagio == Espaco minimo
o de 3 mm

Entre o espelho e o substrato (pare- T',I . recomendado e
de) deve existir um distanciamento T por norma =
minimo de 3 mm. O objetivo desse Sy o AL R
distanciamento é garantir a ventila- :T..T: b
¢édo na face n&do-espelhada do espe- e Espelho 1 . 1 : 1 -
Iho, evitando, assim, o actmulo de Sem = - Lrl
umidade e o favorecimento da forma- infiltracao L 1
cdo de manchas. de agua -l

(: il e |
Os adesivos criados para fixagdo de T rixaGf?lOi boft_?ot H
espelhos devem ser aplicados na :i:i: J:ns(;ﬁso?]: letes =
vertical e nunca na horizontal.

Piso X /

Nunca utilize adesivos ou fitas que s Espacamento
possuam solventes organicos, como permite a circulagado

de ar, minimizando

a cola de sapateiro. a condensacéo

Alain Brugier / Guardian

Retire todo o p6 da superficie do espelho com um pano
seco ou espanador.

Utilize apenas agua e sab&o neutro para a limpeza.

Um pano limpo e macio embebido em &lcool também po-
de ser utilizado passando um pano macio e seco em se-
guida para retirar possiveis manchas de secagem.

Seque o espelho, evitando que borda fique Umida.

Nunca borrife liquido diretamente sobre o espelho. Borri-
fe primeiro em um pano macio e limpo e depois passe o
pano sobre o espelho.

Nunca use produtos acidos ou alcalinos para a limpeza,
pois eles podem atacar a superficie, as bordas e até a
tinta protetora do espelho. Produtos com amoniaco, pre-
sentes nos produtos de limpeza atuais, danificam o es-
pelho.

Fale com eles!

Na&o utilizar produtos abrasivos (lixa ou sapéleo) ou espon-

. . o Fenzi
jas abrasivas em qualquer superficie do espelho.

Cebrace www.fenziarg.com.ar
www.cebrace.com.br
Ao lavar paredes que tenham espelhos, nunca jogue &- Valéria Vidros

gua ou produtos quimicos de limpeza que possam escor- Guardian Tel. (19) 3878-9191
rer por tras do espelho ou mesmo em suas bordas. www.espelhoguardian.com.br
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